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„Fe-C állapotábra” feladatok megoldása 
 
1. Rajzolja fel a Fe–Fe3 C állapotábrát a jellemzo homérséklet és 

koncentráció adatokkal. 

 
2. Vázolja fel a Fe – Fe3C állapotábrát az átalakulási vonalakkal.  

Írja be az egyes mezokbe az eloforduló fázisokat. 
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3. Vázolja fel a Fe – Fe3C állapotábrát az átalakulási és 
segédvonalakkal. Írja be a mezokbe az eloforduló szövetelemeket. 

 
4. Határozza meg 3 % karbont tartalmazó ötvözetben 

szobahomérsékleten a fázisok százalékos mennyiségét. 
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5. Határozza meg a 3 % karbont tartalmazó ötvözetben 1000 ºC-on a 
fázisok százalékos mennyiségét.  

6. Határozza meg a 3 % karbont tartalmazó ötvözetben 727 + ∆T ºC-on 
(ahol ∆T? 0) a fázisok százalékos mennyiségét. 
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7. Határozza meg a 1,3 % karbont tartalmazó ötvözetben 
szobahomérsékleten a szövetelemek százalékos mennyiségét. 

8. Határozza meg a 3 % karbont tartalmazó ötvözetben 
szobahomérsékletre a szövetelemek százalékos mennyiségét. 
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9. Rajzolja meg 1000ºC h omérsékletre a fázisarány ábrát. 
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10. Rajzolja meg 1000ºC homérsékletre a szövetelem-arány ábrát. 

11. Mennyi karbont tartalmaz az ötvözet, ha 20ºC-on a fázisok aránya:
             ferrit 55,2 % és cementit 44,8 %. 
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12. Rajzolja meg 1000ºC h omérsékletre a szabadenergia görbéket. 


